
Нейлон 
(Nylon)

Поливинилиден
фторид (PVDF)

Гидрофильный 
поливинилиден
фторид (PVDF)

Полиэфирсульфон 
(PES)

Полипропилен 
(PP)

Ацетат 
целлюлозы

Гидрофобный 
политетрафтор
этилен (PTFE)

Гидрофильный 
политетрафтор
этилен (PTFE)

Смешанные 
эфиры 

целлюлозы (MCE)

Стекловолокно 
(GF)

Регенерированная 
целлюлоза (RC)

Амиловый спирт У У У У У Н У У Н У У

Бензиловый спирт 100% У У У У У Н У У Н У У

Бутиловый спирт У У У У У Н У У У У У
Изопропанол У У У У У У У У У У У
Метанол 98% О У У У У Н У У Н У У

Гидроксид аммония 1N У О О У У Н У У Н Н О
Гидроксид аммония 3N У Н Н У У Н У У Н Н Н

Гидроксид калия 3N У О Н У У Н У У Н Н Н
Гидроксид натрия 3N У О Н У У Н У У Н Н Н
Гидроксид натрия 6N У Н Н У У Н У У Н Н Н

Ацетон У Н Н Н У Н У У Н У У
Циклогексанон ● О О Н У Н У У Н У У

Бутанон О О О ● У У У У Н У ●
Анилин О У У Н О Н У У ● ● У

Диметилфорамид (DMF) У Н Н Н У Н У У Н У О
Раствор формальдегида, 

30%
У У У У У О У У ● ● О

Бензин О О О У О У У У Н У У
Фенол, 10% Н О О Н У Н У У ● ● У

Пиридин О О О Н О Н У У Н У У
Вода У У У У У У У У У У У

Ацетонитрил У У У Н О Н У У Н У У
Бензол О О О О Н Н У У Н У У
Толуол Н О О Н Н Н У У Н У У

Четыреххлористый углерод О Н Н О О О У У Н У У
Хлороформ О О О Н О Н У У Н У У

Этилендихлорид О О О Н О У У У Н ● ●
Метиленхлорид Н О О Н О Н У У Н У У
Трихлорэтилен О Н Н О О Н У У Н ● У
Этиленгликоль У У У У У У У У Н У У

Химическая устойчивость мембран 
в фильтрующих устройствах Membrane Solutions



Глицерин У У У У У У У У У У У
Пропиленгликоль У У У У У О У У Н У У

Этиловый эфир О У У У О О У У Н ● У

Диоксан У О О ● У Н У У Н ● О

Тетрагидрофуран(THF) У О О Н О Н У У Н О О
Ледяная уксусная кислота О У У У У Н У У Н Н У

Соляная кислота, 
концентрированная

Н У У У У Н У У Н О У

Соляная кислота, 25% О У У У У Н У У Н О У
Азотная кислота, 

концентрированная
Н О Н ● У Н У О Н Н Н

Азотная кислота, 25% Н О Н ● У Н У У Н О У
Фосфорная кислота, 25% Н У У ● У У У У Н ● У

Серная кислота, 
концентрированная

Н О Н Н У Н У Н Н Н О

Амилацетат О О О ● У О У У Н У У
Бутилацетат О У У ● О О У У Н У У
Этилацетат О У У О О Н У У Н У У

Метилацетат О О О Н У Н У У Н У У

Комментарии к таблице:

Данные таблицы приведены для справки

У = Устойчивость (Рекомендуется к использованию)   Н = Отсутствие устойчивости (не рекомендуется для работы)    О = Ограниченная устойчивость (Применение ограничено)     
 “•” = Недостаточность данных. Рекомендуется пробное испытание.


